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aL{{Lhb YhwY95ϰ 

 

Creare delle chiusure per vino  

 alternative 

ai tappi di sughero monopezzo di qualità 

ma che garantiscano 

maggiore costanza  e affidabilità. 



YhwY95 ŝ ǳƴΩŀȊƛŜƴŘŀ italiana (la sede è a Padova) nata nel 2003 specializzata nella 
produzione di sistemi di chiusura per vino alternativi al sughero. 

 
! ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛ ŎƻƴŘƻǘǘƛ Ŏƻƴ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ YhwY95 Ƙŀ ōǊŜǾŜǘǘŀǘƻΥ 
Å nel 2003 il tappo sintetico KORKEDTM PRO 
Å nel 2007 il tappo a vite KORKEDTM SPIN   
ǘŀǇǇƛ ŀ άpermeabilità variabile e controllataέ ŎƘŜ ǊŜǇƭƛŎŀƴƻ ƛƭ ǎǳƎƘŜǊƻ ƴŀǘǳǊŀƭŜ 
  
I brevetti KORKED sono depositati in tutti i maggiori stati vinicoli del mondo. 
 
I tappi KORKEDTM ǎƻƴƻ ǇǊƻǾǾƛǎǘƛ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ƳŜƳōǊŀƴŀ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ŀƭƭΩŜƴƻƭƻƎƻ 

di scegliere la permeabilità che il tappo deve avere. Il controllo della permeabilità 
consente così di assicurare la perfetta ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǎǎƛƎŜƴƻ ƛƴ ōƻǘǘƛƎƭƛŀ 
garantendo protezione ed affinamento al vino in base alle sue caratteristiche 
chimiche e organolettiche. 



LA RICERCA: Il partner scientifico 

¦bL±9w{L¢!Ω 59D[L {¢¦5L 5L ¦5Lb9 
Dipartimento di Scienza degli Alimenti 

ÅDal 2003 misurazione della permeabilità su oltre 40.000 bottiglie tappate con differenti chiusure 

ÅAnalisi chimiche e sensoriali su oltre 5.000 bottiglie tappate con chiusure sperimentali 
KORKEDTM 

ÅProgramma permanente di analisi chimiche e sensoriali  a cadenza trimestrale sullo stato 
evolutivo di vini imbottigliati con tappi KORKEDTM. Tutti  i campioni vengono seguiti per almeno 
36 mesi. 

 



LA RICERCA: Il metodo colorimetrico 

ÅDal 2003 misurazione della permeabilità su diverse chiusure con metodo colorimetrico in 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ ¦ŘƛƴŜ όǎǘŜǎǎŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ŘŀƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ .ƻǊŘŜŀǳȄύ 

ÅLe bottiglie riempite con acqua demineralizzata inertizzata con azoto in soluzione di indigo 
ŎŀǊƳƛƴŜ ǾƛǊŀƴƻ Řŀƭ Ǝƛŀƭƭƻ ŀƭ ōƭǳ ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǎǎƛƎŜƴƻ ŀǎǎƻǊōƛǘƻΦ L ǾŀƭƻǊƛ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜ ŘŜƛ ǘǊŜ ŎƻƭƻǊƛ 
base vengono rilevati con uno spettrofotometro a periodi mensili/ trimestrali per 36 mesi.  I dati 
opportunamente convertiti determinano la permeabilità della chiusura.  

ÅContestualmente vengono condotte analisi chimiche e sensoriali su vini imbottigliati con le stesse 
chiusure per verificarne il loro stato evolutivo. 

 



LA RICERCA: Il metodo fluorescenza rutenio 

ÅDal 2007 misurazione della permeabilità su 
diverse chiusure effettuata anche con metodo 
colorimetrico  sempre in collaborazione con 
Università di Udine 

ÅNelle bottiglie riempite con acqua demineralizzata 
inertizzata con azoto viene inserito un sensore 
contenente rutenio che opportunamente eccitato 
da un impulso di luce blu emette un segnale 
fluorescente della gamma del rosso con un ritardo 
da 1 a 5 µs.  La misura del ritardo del segnale 
determina la quantità di ossigeno assorbita. I 
valori rilevati  a periodi mensili/ trimestrali per 36 
mesi vengono elaborati e convertiti in dati di 
misura della permeabilità della chiusura.  

ÅContestualmente vengono condotte analisi 
chimiche e sensoriali su vini imbottigliati con le 
stesse chiusure per verificarne il loro stato 
evolutivo. 

 



LA RICERCA: Permeabilità delle principali chiusure per vino a 12 mesi 
Tappo monopezzo Peso specifico (kg/m3) 130 - 200 Tappo tecnico Peso specifico (kg/m3) 265 - 320 



  
LA RICERCA: Permeabilità deI tappi in sughero monopezzo a 12 mesi 

 



YhwY95ϰ twh Ŝ .[¦9Υ ƛƭ ǘŀǇǇƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻ 



YhwY95ϰ twh Ŝ .[¦9Υ ƛƭ ǘŀǇǇƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻ 

KORKEDTM BLUE 
.!{{! t9wa9!.L[L¢!Ω 

KORKEDTM PRO 
a95L! t9wa9!.L[L¢!Ω 



1) Alta qualità e densità del materiale plastico utilizzato  
 - Tappi KORKEDTM Ø 23:    peso 8,1 g 
 - Tappi KORKEDTM Ø25,5:  peso 10,1 g 
            (Nomacorc: tra 4,3 e 6,1g) 

 
2) Mantiene il ritorno elastico per un periodo di 5  anni 

 
3) Elimina le ossidazioni causate dai passaggi laterali di 

ossigeno tra tappo e collo bottiglia. 
 

4) Gli inchiostri utilizzati non  si trasferiscono  sul collo della 
bottiglia 
 

5) Il foro facilita la introduzione del cavatappi e la seguente 
rimozione del tappo dalla vite 
 

6) [ΩǳƴƛŎƻ ǘŀǇǇƻ Ŏƻƭ buco immediatamente riconoscibile dal 
consumatore finale. 

YhwY95ϰ twh Ŝ .[¦9Υ ƛƭ ǘŀǇǇƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻ 



PURO.  
QUALITA ' 
ω wŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƴ ǇƻƭƛƳŜǊƛ Řƛ ŀƭǘŀ ǉǳŀƭƛǘŁ Ŏƻƴ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŀŘ ƛƴƛŜȊƛƻƴŜ ƛƴ stampi mono-cavità, per garantire la 
qualità e la costanza nella struttura cellulare interna 
ω /ŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŀ Řŀ ǳƴ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ŜƭŀǎǘƛŎƛǘŁ Ŝ Řŀ ǳƴ ǇŜǎƻ ǘǊŀ ƛ ǇƛǴ ŀƭǘƛ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻΥ peso 7,4 grammi  
 
 
PRESTAZIONI 
ω DǊŀȊƛŜ ŀƭƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ƳŜŎŎŀƴƛŎƘŜ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻΣ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ mantenere i livelli di SO2 sul medio periodo 
(fino a 5 anni) confrontabili con quelli dei tappi di alta qualità mono-pezzo in sughero naturale 
 
 
DIMENSIONI E MISURE 
 
Lunghezza: 37 mm (+ / - 0,5 mm) 
Stretching: 2 mm / 3 mm 
Diametro: 23 mm (+ / - 0,2 mm). 
Peso: 7,4 g (+ / - 0,1 g) 
 
 



Andamento mercato tappo in alluminio 

Produzione mondiale 36 miliardi bottiglie alcoolici:  
                       25 miliardi bottiglie chiuse con tappi alluminio 
Straordinario incremento utilizzo tappi a vite per vino (18 miliardi):  
                     ultimi 15 anni da 100 milioni a 5 miliardi 
 
ÅUna quota di mercato dominante in Nuova Zelanda (95%) e 

Australia (80%) 
ÅPiù del 70% della quota di mercato in Sudafrica e Cile 
ÅUna strabiliante crescita in Europa (2005-2015). Le quote di 

mercato nel 2016 sono: Regno Unito (52%), Germania (47%), 
Francia (31%), Italia (19%), Spagna (10%)  

ÅCrescita continua in Nord America: USA (36%) e Canada (8%) 
 

Fonte: EAFA European Aluminium Foil Association 


